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Dammstoffe

Auflager

Eckausbildung

seitliche
Abschalung

Einbauteile fiir Elektroinstallation

Aussparungen und Durchbriche

Schicht Wande

Die Schicht Wande bestehen aus einer tragenden Innenschale, einer Beton- AuBenschale und einer dazwischen liegenden
Warmedammung. Durch die liegende Fertigung unserer Elemente erhalten sie an der AuRenschale eine hervorragende
Sichtbetonqualitat und an der Innenseite eine malerfertige geglattete Oberflache.

Wie bei allen Wandplatten kénnen auch Einbauteile fiir Elektroinstallation vorgesehen werden.

Sichtbetonseite Dreikantieiste Sichtbetonseite
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Betongtite mindestens C30/37 B2 Konsole

Betongiite mindestens C30/37 B2 Baustahl BSt 500 S
Baustahl BSt 500 S

Warmedammung
Warmedammung

Sichtbetonseite§ § Einfiillseite Sichtbetonseite § § Einfiillseite

Sichtbetonseite Sichtbetonseite Dreikantleiste
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